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Systembeschreibung

Allgemeines

Behaglichkeit in Arbeitsraumen sowie diversen andern Raumlichkeiten ist eine
zentrale Forderung in modernen Gebduden. Sie tragt wesentlich zur Produktivitats-
steigerung und der Gesundheit der Menschen bei. Das fugenlos thermisch-akustische
BASWA Cool System dient einerseits der Reduktion der Nachhallzeit in Gebauden,
sowie der Anpassung der Raumtemperatur durch aktives Kithlen und Heizen ohne
Zugluft. Durch das dicht an der Oberfléche integrierte Kapillarrohrsystem und den
thermisch hervorragend leitendenden BASWA Akustikputzen wird ein effizientes,
sowie gesundes Kiihlen und Heizen, als auch gesundes Raumklima von Geb&duden
neu definiert.

Die BASWA Cool Technologie ermdglicht Architekten, Akustikern und Fach-
planern einzigartige Gestaltungsmaoglichkeiten.

Systemeigenschaften und Vorteile:

- Schallabsorption bis a, 0.65/Klasse C

« Schwer entflammbar, B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (Wird nur mit Base Cool als
Flllschicht und Grundschicht erreicht!)

+ Herausragende Heiz- und Kiihlleistungen
Kiihlleistung bei A8K; 79.1 W/m?
Heizleistung bei A15K; 117.7 W/m?

+ Minimale Systemdicke von nur 30mm

+ Sehr glatte, fugenlose Oberflache

- Unbeschrankte Farbauswahl (RAL, NCS, etc.)

« Gerauschloses und zugluftfreies Heizen/Kihlen

« Verwendbar in Minergie Eco Projekten

+ Innenklima: Franzdsische VOC Verordnung A+

«  Geeignet fiur Allergiker

« Nachhaltig und 6kologisch durch Kombination und Nutzung mit erneuerbaren
Energien

« Deutlich geringerer Energieverbrauch = glinstigere Betriebskosten

« Kihlen ohne Erkéaltung: fordert die Gesundheit durch verbessertes Raumklima

. Steigert die Leistungs- und Konzentrationsfahigkeit

Anwendung mdglich bei:

« Horizontalen, geneigten oder vertikalen Flachen

« Fugenlosen Flachen (bis zur maximalen Grosse der jeweiligen
Unterkonstruktion)

« Konvexen und konkaven Formen (kleinstmdglicher Radius 5 m)




Anwendungsbereiche:

+ Arbeitsstatten

+ Gesundheitswesen

+ Unterhaltung

+ Handel

.« Burogebdude

« Wohnungsbau (freies Kiihlen/Heizen auch in Kombination mit Warmepumpe)
+ Feuchtrdume/Schwimmbader
«  Gewerberdume

+ Bildungseinrichtungen

+ Restaurants

« Hotels

+ Botschaft

+ Verwaltung/Justiz/Regierung
« Theater

+ Religits

Unsere Homepage www.baswa.com enthilt eine Referenzenliste und



Ubersicht der Systemvarianten

BASWA Cool ist in folgenden Systemdicken erhaltlich: 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm.
Alle Systeme konnen direkt auf Beton oder abgehangte Decken/Wande installiert werden (mineralische Untergriinde).

BASWA Cool Systeme werden mit zwei Schichten des mikropordsem BASWA Akustikputz fugenlos beschichtet. Folgende

Varianten der Endschicht stehen zur Auswahl:

- BASWA Base grobste Oberflachenstruktur (Kérnung 0.7 mm)
- BASWA Fine mittlere Oberflachenstruktur (Kérnung 0.5 mm)
- BASWA Top feinste Oberflachenstruktur (Kérnung 0.3 mm)



BASWA Cool Classic Systeme

Basis fiir die Grund- und Endschicht sind jeweils geklebte und ausgefugte BASWA Phon und BASWA Phon Cool Akustikplatten.
Diese werden mit Kapillarrohrsystemen belegt und mit der thermisch leitenden, mikro-pordsen Fullschicht BASWA Base/
BASWA Base Cool aufgefiillt.

Grundschicht BASWA Base/BASWA Base Cool
Endschicht BASWA Base, Fine oder Top

roracy.

TR
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BASWA Cool Classic Base BASWA Cool Classic Fine BASWA Cool Classic Top

Grundschicht Base/Base Cool 0.7 mm Grundschicht Base/Base Cool 0.7 mm Grundschicht Base/Base Cool 0.7 mm
Endschicht Base 0.7 mm Endschicht Fine 0.5 mm Endschicht Top 0.3 mm



Akustische und Thermische Massnahmen

Oft werden Raumakustische und Thermische Anforderungen bei der Planung von
Bauprojekten ausser Acht gelassen oder aus Kostengriinden zuriickgestuft. Dies
macht in vielen Fallen eine nachtrdgliche Korrektur nétig. Auch im Rahmen einer
Renovation oder der Sanierung historischer Bauten sind thermisch-akustische
Massnahmen erforderlich.

Die BASWA Cool Systeme sind fiir diese Anforderungen die ideale Lésung. Einerseits
wegen den herausragenden Thermischen Leistungen, andererseits der Akustischen
Leistungsfahigkeit, aber auch aufgrund ihrer Anpassungsfahigkeit in Bezug auf
Form, Farbe, Textur und der M&glichkeit der geringsten Systemdicke von 30 mm.

Werden BASWA Cool Systeme auf bestehenden Untergriinden installiert, gelten
in Bezug auf Qualitat und Festigkeit die gleichen Voraussetzungen wie bei neu
erstellten Untergriinden. Der bestehende Untergrund ist hierbei vom Verarbeiter
auf seine Tauglichkeit hin zu prifen.

Somit kann bei denkmalgeschiitzten Objekten BASWA Cool optimal in die historische
Bausubstanz integriert werden um ihre Akustische und Thermischen Anforderungen

zu erftllen.



Die BASWA Cool
Systeme



BASWA Cool Classic Base

Systemprofil

« Zweischichtsystem

« Fugenlose Oberflache

« Korngrésse der Endschicht 0.7 mm

. Standardfarbe ~ NCS S 0500-N

« Oberflachengtte Standard <Q2> maximal <Q3>
« Sehr widerstandsfahige Oberflache

Systemstéarken: Systemgewichte BASWA Cool Classic Base
30 mm ~ 240 N/m? (ca. 24 kg/m?)
40 mm ~ 250 N/m? (ca. 25kg/m?)
50 mm ~ 260 N/m? (ca. 26 kg/m?)
70 mm ~ 280 N/m? (ca. 28 kg/m?)




Schallabsorptionskoeffizienten a, (praktisch) nach ISO-Norm DIN EN ISO 11654

Massive Decken (auf Beton)

10 - a, 10 - a,
08 08
06 06
0.4 0.4
0.2 02
f,Hz f,Hz
00 1 1 1 1 1 00 1 1
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 2000 4000
30 mm w40 mm e 50 mm e 70 mm 30 mm e 40 mm 70 mm
EN IS0 11654 ASTME 1264 ENISO 11654 ASTME 1264
Dicke a, Class NRC Starke a, Class NRC
30 mm 0.65 C 0.60 30 mm 0.60 C 0.60
40 mm 0.60 C 0.60 40 mm 0.65 C 0.60
50 mm 0.55 (L) D 0.60 50 mm 0.55 D 0.55
70 mm 0.60 (L) C 0.65 70 mm 0.60 C 0.65

Abh&angung 200 mm

Die vollstandigen akustischen Messdaten entnehmen Sie den aktuellen Priifberichten.
Achtung! Bei der Verwendung von eingefarbten BASWA Akustikbeschichtungen und dekorativen Ausfiihrungen
(z.B BASWA Textures) kdnnen sich die angegebenen Schallabsorptionswerte im Einzelfall leicht verdndern.
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BASWA Cool Classic Fine

Systemprofil

« Zweischichtsystem

« Fugenlose Oberflache

+ Korngrésse der Endschicht 0.5 mm

. Standardfarbe ~ NCS S 0500-N

« Oberflachengtte Standard <Q2> maximal <Q3>
+ Mittlere, feine Oberflachenstruktur

Systemstéarken: Systemgewichte BASWA Cool Classic Fine
30 mm ~ 240 N/m? (ca. 24 kg/m?)
40 mm ~ 250 N/m? (ca. 25kg/m?)
50 mm ~ 260 N/m? (ca. 26 kg/m?)
70 mm ~ 280 N/m? (ca. 28 kg/m?)
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Schallabsorptionskoeffizienten a, (praktisch) nach ISO-Norm DIN EN ISO 11654

Massive Decken (auf Beton)

10 - a, 10 - a,
08 08
06 06
0.4 0.4
0.2 02
f,Hz f,Hz
00 1 1 1 1 1 00 1 1
125 250 500 1000 2000 4000 125 250 2000 4000
30 mm w40 mm e 50 mm e 70 mm 30 mm e 40 mm 70 mm
EN ISO 11654 ASTM E 1264 EN ISO 11654 ASTM E 1264
Dicke a, Class NRC Dicke a, Class NRC
30 mm 0.65 C 0.60 30 mm 0.65 C 0.60
40 mm 0.65 C 0.60 40 mm 0.60 C 0.60
50 mm 0.60 (L) C 0.60 50 mm 0.60 C 0.55
70 mm 0.60 (L) C 0.60 70 mm 0.60 C 0.60

Abh&angung 200 mm

Die vollstandigen akustischen Messdaten entnehmen Sie den aktuellen Priifberichten.
Achtung! Bei der Verwendung von eingefarbten BASWA Akustikbeschichtungen und dekorativen Ausfiihrungen
(z.B BASWA Textures) kdnnen sich die angegebenen Schallabsorptionswerte im Einzelfall leicht verdndern.
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BASWA Cool Classic Top

Systemprofil

« Zweischichtsystem

« Fugenlose Oberflache

+ Korngrésse der Endschicht 0.3 mm

. Standardfarbe ~ NCS S 0500-N

« Oberflachengtte Standard <Q2> maximal <Q3>
« Feinste, sehr glatte Oberflache

Systemstéarken: Systemgewichte BASWA Cool Classic Top
30 mm ~ 240 N/m? (ca. 24 kg/m?)
40 mm ~ 250 N/m? (ca. 25kg/m?)
50 mm ~ 260 N/m? (ca. 26 kg/m?)
70 mm ~ 280 N/m? (ca. 28 kg/m?)
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Schallabsorptionskoeffizienten a, (praktisch) nach ISO-Norm DIN EN ISO 11654

Massive Decken (auf Beton)

10 - a,
08
06
0.4
02 -
f,Hz
00 1 1 1 1 1
125 250 500 1000 2000 4000
30 mm w40 mm e 50 mm e 70 mm
EN IS0 11654 ASTME 1264
Dicke a, Class NRC
30 mm 0.55 D 0.55
40 mm 0.60 C 0.60
50 mm 0.50 (L) D 0.50
70 mm 0.55 (L) D 0.55

Abh&angung 200 mm

10 - a,
08
0.6 -
04 -
02
f,Hz
00 1 1 1 1
125 250 500 1000 2000 4000
30 mm e 40 mm = 50 mm =70 mm
EN ISO 11654 ASTM E 1264
Dicke a, Class NRC
30 mm 0.50 D 0.50
40 mm 0.60 C 0.55
50 mm 0.50 D 0.50
70 mm 0.55 D 0.55

Die vollstandigen akustischen Messdaten entnehmen Sie den aktuellen Priifberichten.

Achtung! Bei der Verwendung von eingefarbten BASWA Akustikbeschichtungen und dekorativen Ausfiihrungen

(z.B BASWA Textures) kdnnen sich die angegebenen Schallabsorptionswerte im Einzelfall leicht verdndern.
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Systemaufbau

Systemaufbau BASWA Cool Systme
Brandklasse B-s1, dO nach DIN EN 13501-1 wird nur mit Base Cool als Fiillschicht und Grundschicht
erreicht!

BASWA Cool Platte
21,31,41,61 mm

Fillschicht
BASWA Base / Base Cool

Kappilarrohre
Grundschicht

BASWA Base / Base Cool
Endschicht
BASWA Base/Fine/Top
BASWA Cool 30mm:
Beton

BASWA Cool Platte
21 mm

BASWA Phon Platte
26 mm

Abgehdngt

BASWA Cool Platte
21 mm

BASWA Phon Platte
26 mm




BASWA Cool 40mm:

BASWA Cool Platte

O ST TSN s K K o

____ BASWA Phon Platte
36mm

Abgehdngt

BASWA Cool Platte
31Tmm

BASWA Phon Platte
36mm
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BASWA Cool 50/70 mm:
Beton

KA A A AN

BASWA Cool Platte
41/61mm

BASWA Phon Platte
46/66 mm

Abgehangt

\/ o BASWA Cool Platte
41/61Tmm

BASWA Phon Platte
46/66 mm

17



Abgehangte Decken

Um eine partielle Verschmutzung der Oberflache zu verhindern, bendtigt das Sys-
tem eine stabile, absolut luftdichte Deckenunterkonstruktion. Fir die Unterkons-
truktion kdnnen marktgangige Systeme aus Metallschienen verwendet werden.
Nicht empfehlenswert sind hierfiir Holzkonstruktionen. Diese bilden mdoglicher-
weise Risse durchLangzeitverformung.

Als abgehdngte Grundlage fiir den BASWA Cool Systemaufbau ist eine 12.5 mm/
bzw. 10 mm dicke Gipskarton- oder Gipsfaserplattendecke geeignet. Gipskarton-
platten sind aufgrund der Haftzugfestigkeit vorzugsweise mit Tiefengrundierung
vorzubehandeln.

In Feuchtrdumen, wie z.B. Schwimmbadern, Wellnessbereichen sowie angrenzen-
den Bereichen, ist die Unterkonstruktion aufgrund bauphysikalischer Abkldrungen
auszuwdhlen. Samtliche Komponenten der Unterkonstruktion missen korrosi-
onsbestandig sein. Es muissen Zementfaserplatten oder fiir diese Verwendung
vorgesehene hydrophobierte Trockenbauplatten, zementdse Ausgleichsputze ver-
wendet werden. Die BASWA Akustikplatten missen zwingend mit BASWA Fix C
Zementkleber geklebt werden. Siehe Anwendungsdatenblatt Einbau von BASWA
Akustiksystemen in Feuchtrdumen.
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Heiz- und Kuiihlleistungen

Spezifische Heizleistung und Kiihlleistung
Die Verwendung von Marmorsand in den BASWA Akustikputzen bewirkt, dass das
BASWA Cool System herausragende Kiihl- und Heizleistungen aufweist.

Ein weiterer Vorteil neben der hohen thermischen Strahlungsleistung ist die
schnelle Reaktionsfahigkeit des Systems aufgrund der geringen Uberdeckung von
wenigen Millimetern zum Raum, sowie der Thermischen Entkopplung durch die
BASWA Akustikplatten zum Untergrund.

Durch die riickseitige Ddmmung der Kapillarrohrmatten aufgrund die BASWA
Akustikplatten werden unerwiinschte Warmeverluste und Warmeeintrage wir-
kungsvoll unterbunden.

Gleichung der Kennlinie (bzgl. aktiver Flache) bei Nenn-Kiihlwasserstrom nach DIN EN 14240:

Es wurde ein Nennmassenstrom von 33.8 kg/(h*m?) vorgegeben.
(entspricht ca. Nennmassentrom bei Nutzung als Kiihldecke)

q=C+ At [W/m2]

Konstante C = 6.458 Exponent n=1.072

Wirmeleistung bei 15 K mittlerer Ubertemperatur: 117.7 W/m?

spezifische Leistung der Deckenheizung

150 - W/m?
140 |-
130
120
110
100
90
80
70
60 |

40 L L L L L L L L

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Warmeleistung in W/m? (akt. Fldche) mittlere Ubertemperatur in K

33.8 kg/(h*m?)
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Spezifische Kiihlleistung

Gleichung der Nenn-Kennlinie bzgl. aktiver Flache
Koeffizient k = 8.308 Exponent n =1.084

P,=k* A6" [W/m?]

Nenn-Kiihlleistung bei Temperaturdifferenz A©, = 8 K: 79.1 W/m?

Rechnerischer Nenn-Kiihlwassermassenstrom
bei 2 K Temperaturspreizung, 8 K Temperaturdifferenz: 34.0kg/(h*m?)

informativ: Kiihlleistung bei Temperaturdifferenz A© = 10 K: 100.8 W/m?
spezifische Leistung der gepriften Kiihldecke

15 W/m?

105 -
95

85 -

75

55

45 1 1 1

5 6 7 8

Kiihlleistung in W/m? (akt. Flache) Temperaturdifferenz A© in K (Untertemperatur)

Massenstrom: © 35.0 kg/(h*m?)
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Anlagen und Regelungsschema

Zone 1
Kapillarrohrmatten
—— Taupunktfihler

1
LTR |

Zone 2
Kapillarrohrmatten
—— Taupunktfiuhler

R
LTR |

Raumtemperaturregler
Heizen + / Kiihlen

Zonenventil
mit Stellenantrieb

6°C 16°C

i

Zonenregulierventil
|

12°C 18°C

VA-Wirmetauscher

Prinzipskizze: Kapillarrohrsystem Kiihlen (Temperaturbeispiel)
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Planung und Auslegungsgrundlagen

Kapillarrohrmatten

« Material Polypropylen (PP), Farbe blau

+ Stammrohr: 20 x 2.0 mm

- Kapillarrohr: 3.4 x 0.55 mm

+ Abstand Kapillare: 10mm

+ Lange Kapillarrohrmatten: 500 - 12000 mm in 10 mm-Schritten
- Breite Kapillarrohrmatten: 1200 mm, ab 150 mm in 10 mm-Schritten
+ Spez. Gewicht Kapillarrohrmatten: ca. 370 g/m?

« Spez. Wasserinhalt Kapillarrohrmatten: 0.3701/m?

« Spez. Gesamtmasse: ca. 740 g/m? Kapillarrohrflache

« Druckstufe PN 10

« Max. empfohlener Betriebsdruck 4 bar

+ Max. zuldssige Heiztemperatur 60° C

« Druckverlust/Kreislauf: max. 25kPa

Aufbaugruppe sekundiar BASWA Cool

Sauerstoff diffundiert durch Polypropylen (PP), d.h. er gelangt durch die Wandung
in das Rohr. Bis zum Erreichen der Sattigungsgrenze dringt Sauerstoff, nicht zu
verwechseln mit Luft, in das System ein. Da sauerstoffhaltiges Wasser zu Korro-
sion flhren, ist es unerldsslich, das System in korrosionsbestandigen Materialien
auszufiihren. Wenn Warme- und/oder Kalteerzeuger nicht korrosionsbestéandig
sind, ist eine Systemtrennung mittels Warmetauscher zur Ausbildung eines Se-
kundarkreislaufes vorzusehen.

Eine stoffliche Trennung mittels Warmetauscher zwischen Primdr- und Sekundar-
kreislauf ist Stand der Technik. Innerhalb des Sekundarkreislaufes (Kapillarrohr-
system) sind ausschliesslich korrosionsbestandige Komponenten einzusetzen.

+ Edelstahl-Plattenwadrmetauscher
. drehzahlregulierte Trinkwasserpumpe aus Edelstahl oder Bronze
« Membranausdehnungsgefdss in Trinkwasserausfiihrung
« Kihldeckenverteiler aus Messing, Edelstahl oder Kunststoff
+ Rohrleitungen im Sekundarkreis mind. aus V2A oder Kunststoff
« Alle Armaturen und Fittings aus nichtrostendem Material
(V4A, Rotguss, Messing, Kunststoff etc.)
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Regelung

Das BASWA Cool System kann hinsichtlich der Systemtemperatur folgendermas-

sen geregelt werden

+ VLTemperaturregelung konstant mit fest definiertem Sollwert
« VL-Temperaturregelung variabel nach der Enthalpie bzw. nach einer festgeleg-
ten Temperaturkurve

Eine raumweise Regelung durch den Nutzer ist mittels der 2-Punkt-Stellantriebe
(Auf/Zu) auf den einzelnen Regelventilen gegeben.

Zuleitungen zu Kapillarrohrmatten

Fir die Zuleitungen zu den Kapillarrohrmatten werden PP-Rohre 20 x 2 mm einge-

setzt Bei Ausflihrung mit PP-Rohren erfolgt die Verbindung untereinander und mit
den Stammrohren der Kapillarrohrmatten mit Heizelement-Muffen schweissen.
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Druckverlust Kapillarrohrmatten

Die Kapillarrohrmatten weisen trotz der geringen Querschnitte aufgrund
der parallelen Durchstromung der Vielzahl der Kapillare einen geringen Druckver-
lust auf.

Die Grosse der anschliessbaren aktiven Flachen ergibt sich je nach Auslegung in Ab-
hangigkeit des Massenstromes. Ein maximaler Massenstrom von ca. 350 kg/h pro hy-
draulischen Kreis bei der Anbindung in PP 20 x 2.0 mm (DN15) ist einzuhalten. Somit
ergeben sich in den Zuleitungen je nach Anbindeldnge entsprechende Druckverluste

und Stromungsgerausche werden sicher vermieden.

Decken-Aktivierungsgrad

In Abhéngigkeit der Raumgeometrie und des Deckenspiegel (Deckeneinbauten/
Deckenausldsse) kann ein entsprechend hoher Decken-Aktivierungsgrad erreicht
werden. Die Kapillarrohrmatten werden projektbezogen gefertigt und in den Ab-
massen an die Erfordernisse angepasst. Innerhalb eines hydraulischen Kreises
sind die einzelnen Mattenmodule so anzuschliessen, dass eine gleichmassige
hydraulische Durchstromung gewahrleistet ist. Eine Aufteilung auf mehrere hy-
draulischen Kreise ist unter Beachtung der maximalen Druckverluste sowie der
hydraulischen Durchstrdmung unter Umstanden notwendig.
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Dichtheitspriifung Kapillarrohrmatten

Vor dem Verputzen der Decke ist das System einer Dichtheitspriifung zu unterzie-
hen:

Vorpriifung mit 3 bar Druckluft

Nach der fachgerechten Installation und vor dem Schliessen, d.h. vor der Fertig-
stellung der Decke durch Putzen ist das System einer ersten Dichtheitspriifung
mit 3 bar Druckluft tiber den Zeitraum von mindestens 1 Stunde zu unterziehen.
Durch diese Massnahme wird eine vermeidbare Schadigung von Bauteilen oder
des Bauwerkes durch austretendes Anlagenmedium verhindert, wenn der zu pri-
fende Kreislauf aufgrund von Unachtsamkeit oder Mdngeln nicht dicht sein sollte.

Hauptprifung mit 10 bar flissigem Anlagenmedium

Nach erfolgreich durchgefiihrter Vorpriifung mit 3 bar Druckluft ist das System
mit dem Anlagenmedium (i.d.R. ist dies reines, normales Wasser) zu fillen und
fachgerecht unter einen Prifdruck von 10 bar zu setzen.

Dieser Priifzustand ist Uiber einen Zeitraum vom mindestens 24 Stunden aufrecht
zu erhalten und detailliert zu protokollieren.

Frihestens nach 12 Stunden kann das Verschliessen der Decke mit dem Putzauf-
trag beginnen. Grundsatzlich ist das Kapillarrohrsystem wahrend der Putzarbei-
ten unter dem vorgenannten Prifdruck zu halten, um ggfs. durch den Putzauftrag
verursachte Undichtigkeiten sofort entdecken und unmittelbar beseitigen zu kdn-
nen.

Sofern die Putzarbeiten nicht unmittelbar im Anschluss an die Dichtheitsprifung
aufgenommen werden, ist die Anlage zundchst zu entspannen, d.h. der Druck in
der Anlage auf den vorgesehenen Betriebsdruck zu reduzieren. Erst mit Beginn der
Putzarbeiten ist der Druck wieder auf 10 bar zu erhéhen.
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Taupunktiiberwachung

Um Kondensatbildung und daraus hervorgehende Abzeichnung im BASWA Cool
System zu verhindern, missen in den Raumen mit Kiihlzonen die Temperatur und
Raumfeuchtigkeit mit einer Referenzregelung liberwacht werden. Somit kann die
Vorlauftemperatur immer Uber den Taupunkt geregelt werden. Es ist von Vorteil
die Zuluft zu entfeuchten, damit die Regulierung optimal funktioniert.

Um die bei allen Flachenkihlsystemen vorhandene Gefahr der Taupunktunter-
schreitung und die damit verbundene Kondensatbildung sicher ausschliessen zu
kénnen, wird jede Regelzone mit einem oder mehreren Taupunktfiihlern versehen.
Zum Schutz der Kuhlflache vor Kondensation wird die Durchstrdmung der Kapil-
larrohrmatten bei Taupunktgefahr durch Schliessen des Stellventils unterbunden.
Dem Abschalten der einzelnen Zonen kann durch Einsatz einer Enthalpie gefiihr-
ten VL-Temperaturregelung entgegengewirkt werden.

In grossen, intensiv genutzten Gebduden, insbesondere Blrogebduden, werden
Kuhldecken haufig mit einer unterstiitzenden Liftungs- und Klimaanlage kom-
biniert, so dass in der Praxis eine Taupunktunterschreitung sehr selten auftritt.
Diese ist meist notwendig, um alle Nutzer sicher mit der vorgeschriebenen erfor-
derlichen Frischluft zu versorgen und die entstehenden stofflichen Lasten abzu-
fihren. Uber die Klimaanlage wird hier auch die relative Feuchte gesteuert und im
fur die Nutzer behaglichen und taupunktunkritischen Bereich von ca. 50 % relative
Feuchte gehalten.

Wandabstande BASWA Cool

Bei der Auslegung der Kapillarrohrmatten muss der Wandabstand von mindestens
15 cm unbedingt eingehalten werden. Der Installateur muss das Gegenstlick der
Akustikplatten setzen und fugen. Auch darf nicht vergessen werden, dass fir die
Anschlisse der Kapillarrohrmatten noch geniigen Platz vorhanden sein muss.
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Installationszeiten

Die angegebene Installationszeit geht von einer Arbeitsgruppe von 3 bis 4 Personen und einer Deckengrésse von 40-60m2.

Die Trocknungszeiten der BASWA Fugen- und Akustikputze beziehen sich auf 20° C Raumtemperatur/50% relative Luftfeuch-

tigkeit.

Jeden Arbeitsschritt vollstandig trocknen lassen.

BASWA Cool Classic Base/Fine/Top

Tage

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

BASWA Cool Panel kleben

BASWA Cool Panel ausfugen

Fugen und BASWA Cool Panel
planschleifen

Kapillarrohrmatten befestigen,
spannen und fixieren

Druckprobe

Restliche Flachen im Randbereich
sowie Steigzonen mit BASWA Phon
Akustikplatten erganzen

Ergdnzte BASWA Phon
Akustikplatten ausfugen

Fugen planschleifen Planheitskontrolle
der erganzten Flachen

Trocknung

Trocknung

Fillschicht: Zwischenraum der
Kapillarrohrmatten mit BASWA Base/Base
Cool flllen

Uberdeckschicht: Grundbeschichtung
BASWA Base/Base Cool vollflachig auf-
tragen

Uberdeckschickt auf Planheit
kontrollieren, vorsichtig Schleifen

Endbeschichtung: BASWA Base/Fine/Top
vollflachig applizieren

Anschlussarbeiten

Trocknung

Trocknung
Trocknung
Trocknung
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Vorbereitung und Planung



Anforderungen und Voraussetzungen

Allgemein

Die richtige Planung, eine sorgfaltige Baustellenvorbereitung und die Ausfiihrung
der Arbeiten unter optimalen Verarbeitungsbedingungen sind notwendig, um die
Oberflaichenqualitdt und die Lebensdauer eines BASWA Cool Systems zu gewdhr-
leisten.

Um die thermisch-akustische und dsthetische Qualitdt sowie die Langlebigkeit der
BASWA Cool Oberflachen sicherzustellen, werden die BASWA Cool Systeme aus-
schliesslich von ausgebildeten und zu diesem Zweck zertifizierten Unternehmen
verarbeitet. Die Erfahrung des ausfiihrenden Teams, ein passendes Geriist sowie
die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien sind essenzielle Voraussetzungen fiir
die Installation des BASWA Cool Systems.

Normen und Empfehlungen

Die aktuellen Richtlinien der Firma BASWA acoustic AG sind bei der Arbeitsaus-
fuhrung zu berticksichtigen. Als vereinbart gelten die am Vertragsdatum in Kraft
stehenden Ausgaben der Planungsunterlagen, der Verarbeitungsrichtlinien und
allgemeine Geschaftsbedingungen der BASWA acoustic AG.

Zertifizierung von verarbeitenden Unternehmen

Um sich fiir die Verarbeitung von BASWA Cool Systemen zu qualifizieren, ist es nétig,
einen Zertifikationskurs zu besuchen. Produkte der BASWA acoustic AG kénnen
ausschliesslich durch zertifizierte Unternehmen bezogen werden.

Unternehmen, die vor der Ausfiihrung eines Projekts mit BASWA Cool Systems ste-
hen, sollen jeweils 4-6 Wochen vor Projektbeginn einen Verarbeitungskurs an dem
jeweiligen BASWA Firmenstandort besuchen. Informationen tber die Kursangebote
vermittelt der regional zustdndige Ansprechpartner der BASWA acoustic AG. Nach
Abschluss der Ausbildung, erhalten die Kursteilnehmer sowie das Unternehmen ein
Zertifikat, welches sie als zertifizierten BASWA Verarbeiter ausweist. Auf Anfrage
stellt BASWA Architekten und Planern eine Liste von zertifizierten und erfahrenen
Unternehmen zur Verfligung.

Unternehmen, die wahrend zwei Jahren keine Projekte ausfiihren, verlieren die
Zertifizierung. Es steht dem Unternehmen jedoch frei, einen erneuten Zertifizie-
rungskurs zu besuchen.
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Gebaude- und Raumbedingungen

Verarbeitung

«  Wahrend der Verarbeitung bis zur vollstandigen Trocknung sind Temperaturen
von mind. 15°C bis max. 30°C einzuhalten

« Bei der Verarbeitung ist Luftzug zu vermeiden

«  Wahrend der Trocknungszeit darf kein Temperaturgefélle von mehr als 10 °C
auftreten

« Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Gebdude verlangert sich die Trocknungszeit

wesentlich

Gebdudenutzung

- Empfohlene Temperatur: mind. 17.5°C bis max. 27.5°C

+ Relative Luftfeuchtigkeit: DIN EN 13964 - Klasse A, 25°C/schwankende
relative Luftfeuchtigkeit bis max. 70% (Projektspezifisch nach Riicksprache
auch bis 80%)

+ BeiTemperaturen oberhalb 0°C begtinstigt Luftfeuchtigkeit Gber 80% rF
Gefahr von mikrobiellem Wachstum

Taupunkt

+ Bei starken Schwankungen von Temperatur und relative Luftfeuchte ist darauf
zu achten, dass sich der Taupunkt keinesfalls an der Oberflache oder inner-
halb des BASWA Cool Systems befindet

« Die Auslegung der Gebaude-Isolation, sowie die Inbetriebnahme von Klima-
anlagen sind entsprechend zu planen und kontrollieren

- Die entstehende Feuchtigkeit durch Kondensation der Raumluft kann zu Scha-
den am BASWA Cool System fiihren

Nicht zu empfehlen ist der Einsatz von Gasheizungen. Diese erhdhen in der Regel
die relative Luftfeuchtigkeit, wodurch die Trocknungszeit erheblich verldngert wird!
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Trocknungszeiten, Zeitplanung und Endtermine

Die Mindesttrocknungszeiten zwischen den einzelnen Verarbeitungsschritten sind
zwingend einzuhalten. Diese Mindesttrocknungszeiten beziehen sich auf ideale raum-
klimatische Bedingungen: 20°C Raumtemperatur und 50% relative Luftfeuchtigkeit.
Kélte und Feuchtigkeit verldngern die Trocknungszeiten wesentlich. Luft-Geblase
mit oder ohne Heizung beglinstigen die Trocknungszeiten, sodass die Einhaltung
des Bauprogramms gewdhrleistet werden kann. Vor jedem Arbeitsschritt muss
eine vollstdndige Durchtrocknung der vorgangigen Beschichtung sichergestellt sein.

Fugenlosigkeit

BASWA Cool Systeme benétigen als System keine Fugen, jedoch missen die spezifi-
schen Eigenschaften der Decken- oder Wandflache, sowie die Form der Konstruktion,
Materialausdehnungen, mégliche Absenkungen oder Deformationen des Rohbaus
berticksichtigt werden. Konstruktiv bedingte Fugen des Untergrunds muissen im
BASWA Cool Systemaufbau Gibernommen werden.

Die Richtlinien der Produktlieferanten der gewdahlten Untergrundkonstruktion
mussen nach Vorschrift eingehalten werden!
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Streiflicht

Oberflachen, welche Streiflicht ausgesetzt sind, sollten immer mit einem Zwei-
schicht-System (Classic Base/Fine/Top) ausgefiihrt werden. Fir diese Beleuch-
tungssituation ist immer die Oberflachen-Qualitatsstufe Q3 zu vereinbaren.

Von der Planung seitlicher Ausleuchtung der BASWA Cool Oberflachen durch
LED-Leuchten ist abzuraten. Unter dem Einfluss des seitlich einwirkenden LED-
Lichts werden geringste Verarbeitungsspuren und Unregelmassigkeiten sichtbar.
Es empfiehlt sich daher, eine Oberflache unter originaler Beleuchtung vorgédngig

bemustern zu lassen.

Qualitatsstufen

Wenn nicht anders vereinbart, gilt als Standard grundsatzlich Oberflachenglite Q2.
Werden erhéhte Anforderungen an die Ebenheit von Flachen gestellt, so ist dies
ausdriicklich aufzufiihren und vertraglich zu vereinbaren.

Die Oberflaichenqualitat Q4 ist aus applikations- und materialtechnischen Griinden
mit den geglatteten BASWA Cool Systemen nicht erreichbar.

Ebenheit- und Masstoleranzen

Bei erhdhten Anforderungen an die Oberflachengiite Q3 sind Ebenheitstoleranzen
vertraglich zu vereinbaren. Diese gelten bereits fiir die Vorbereitungsarbeiten des

Untergrundes, auf welches die BASWA Cool Systeme installiert werden.

Detaillierte Informationen kdnnen Sie bei Ihrem Regionalvertreter anfragen.
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Geriiste

Um die bestmdgliche Oberflachenqualitdt zu erreichen, sollen die Beschich-
tungsarbeiten mit Hilfe von Flachengeristen ausgefiihrt werden. Damit wird ein
ungehinderter, kontinuierlicher Arbeitsablauf, insbesondere wahrend dem Glatten
der Endschicht, gewahrleistet.

Die Hohendifferenz zwischen Decke und Flachengerust ist der Kérpergrosse des
verarbeitenden Teams anzupassen (optimale Differenz Geriist zu Decke zwischen
185 bis 195cm).

Achtung! Das Tragen von Kopfbedeckungen wahrend den Beschichtungsarbeiten
kann die frisch erstellte Oberflache beschadigen!

Wandgeriiste

Bei der Verarbeitung der Akustikputze an vertikalen Oberflachen

empfiehlt sich das Arbeiten auf Fassaden-Geristkonstruktionen unter Verwendung
von Gerist-Konsolen. Ein An- und Absetzen inmitten der Oberflache fihrt zu sicht-
baren Verarbeitungsspuren. Die Distanz zwischen Oberflache und Geriistkonsole
soll mindestens 15 cm, optimal 20-25 cm betragen. Die nationalen Sicherheitsvor-
schriften bezliglich Maximalabstande sind zu beachten.

Tempordre Sicherheitsverankerungen in der Wandkonstruktion sind nach Méglich-

keit zu vermeiden.
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Nachtragliche Arbeiten

Nachtréagliche Installationsarbeiten anderer Gewerke an BASWA Oberfldachen (z.B.
Installation von Leuchten) sind sorgfaltig und mit sauberen Handschuhen auszufiihren.
Alle am Bau beteiligten Planer und Handwerker sind beziiglich der Folgekosten,
welche durchnachtragliche Beschadigungen oder Planungsdnderungen entstehen,
zu sensibilisieren.

Reparaturen

Wie grundsatzlich alle Oberflachenbeschichtungen im Hochbau, sind auch die
BASWA Cool Oberflachen partiell nur bedingt reparabel (je nach Grésse und Aus-
leuchtung der Reparaturstellen). Die reparierte Stelle weist in der Regel eine leicht
unterschiedliche Struktur auf und wird unter ungiinstigem Lichteinfall sichtbar.
Bei grosseren Beschadigungen empfiehlt sich die vollflaichige Neubeschichtung
des Oberflaichensegments. Des Weiteren ist es vorteilhaft, die Oberflichen mittels
Trennfugen in kleinere Bereiche zu unterteilen.

Beschiadigung Kapillarrohre

Im Fall einer Beschddigung der Kapillarrohre sind folgende Massnahmen zu treffen:

« Absperrhahn des Kélteverteilers schliessen
« Umgehend geeignetes Fachpersonal kontaktieren!

Weitere Schritte:
Die defekten Kapillarrohre werden durch Aufheizen und einer speziellen Pres-
stechnik abgedichtet. Eine geringere Systemleistung ist durch diese Massnahme

nicht zu erwarten.
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Untergrund fiur BASWA Cool Akustiksysteme

Allgemein

Grundliegend missen zundchst folgende Anforderungen gepriift werden:

+ Muss mineralisch, massiv (Beton) sein

« Muss der geforderten Endform entsprechen, Ebenfléchig nach den Anforderungen
an die Ebenheit von Bauteiloberflichen geméss DIN 18202

+ Muss stabil sein

« Frei von Sinterschichten und Schaltrennmitteln

- Staubfrei, frei von Verunreinigungen und schadlichen Ausbliihungen

- Tragfdhig, fest und ausreichend Formstabil,

- Haftzugfestigkeit > 0.3 kN/m? (30 kg /m?)

- Luftdicht

« Rissfrei

- Gewdhrleistung der Taupunktverhinderung

« Trocken (Restfeuchte < 3 Masse-%), nicht wasserabweisend

Um die Lebensdauer und die Oberflachenqualitdt eines BASWA Cool Systems zu
gewadhrleisten und Langzeitschaden zu verhindern, ist der Untergrund vorgangig
auf flnf Punkte zu Gberprifen.

1. Untergrund der geforderten Endform anpassen

Plan, parallel oder exakt gewdlbt: Mit den Kleber- und Akustikputzen, sowie dem
Schleifen der Akustikplatten konnen Unebenheiten max. 4 mm ausgeglichen werden.
Erhohte Anforderungen an Ebenheit (Q3), Masstoleranzen sowie Formgenauigkeiten
sind mit dem Untergrund entsprechend einzuhalten.

Starke Schalungsversatze und Grate bei Betonflachen (> 3 mm) vorgangig bearbeiten
(Abspitzen, partiell ausnivellieren oder vollflachige Ausgleichsschicht applizieren).
Zu beachten: Die Ausgleichsschicht muss komplettaustrocknen, bevor die Akus-
tikplatten verklebt werden (Vorlaufzeit von mindestens ein bis zwei Wochen/bzw.
ein Tag Trocknungszeit pro Millimeter vom Ausgleichsputz).
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2. Der Untergrund muss stabil sein

Keine Rissbildung oder Bewegung: Unter Beriicksichtigung der spezifischen Eigen-
schaften der Decken- oder Wandflache wie Form der Konstruktion, Materialaus-
dehnungen, mégliche Absenkungen und/oder Deformationen des Rohbaus, sind

Flachen bis zur maximalen Grésse der jeweiligen Unterkonstruktion gestaltbar.

Die Richtlinien der Produktlieferanten der gewahlten Untergrundkonstruktion sind
unbedingt einzuhalten. Um eine Rissbildung zu verhindern, sind konstruktions-
bedingte Dehnfugen zwingend in den BASWA Akustiksystemen zu Gbernehmen.
Keine Gewahrleistung auf nicht-mineralische Untergriinde wie OSB, MDF, Metall-
platten, etc.

Ausbildung von Dehnungs- bzw. Trennfugen: Bei grossen Fldachen ist je nach spezi-
fischen Eigenschaften des Baukdrpers oder des Arbeitsablaufs, die Ausbildung von
Trennfugen notwendig. Das nachfolgende Prinzip zeigt, wie sich Luftzirkulation zum

Hohlraum vermeiden lasst; dadurch ist eine partielle Verschmutzung ausgeschlossen.
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3. Haftzugfestigkeit >30 kg/m?

Der zu beschichtende Untergrund muss eine Haftzugfestigkeit von mindestens
300 N/m? aufweisen. Ist dies nicht gewahrleistet, sind Massnahmen zu ergreifen, um
diese Haftzugfestigkeit zu erreichen. Bei abgehangten Decken miissen die Abstande
der Unterkonstruktion so gewédhlt werden, dass die gesamte Deckenkonstruktion
die zusatzliche Last des BASWA Akustiksystems aufnehmen kann. Gipskarton-
platten sind aufgrund der Haftzugfestigkeit vorzugsweise mit Tiefengrundierung
vorzubehandeln.

maXx.
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Zusatzliche mechanische Befestigung

Bei bestehenden Decken (Verputz, Farbanstrich) sind die Haftzugfestigkeit, sowie die
Feuchteempfindlichkeit vorgangig zu priifen. Betragt die Haftzugfestigkeit weniger
als 300N/m?, muss der mangelhafte Untergrund entsprechend entfernt oder durch
einen auf die bestehende Beschichtung abgestimmten Tiefengrund verfestigt werden.

Eine zusatzliche mechanische Befestigung der aufgeklebten Akustikplatten mit dem
BASWA Befestigungsstab kann lediglich unterstiitzend wirken, um Drittschdden zu

verhindern.

BASWA mechanischer
Befestigungsstab
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4. Der Untergrund muss luftdicht sein

Bei abgehdngten Decken miissen séamtliche Plattenfugen so gespachtelt und armiert
werden, dass ein ebener, stabiler und geschlossener Untergrund entsteht (Luftdich-
tigkeit!). Sdmtliche Installationsdurchdringungen, sowie Liicken zu Anschliissen an
Bauteile sind vor dem Aufkleben der Akustikplatten mittels Dampfsperrklebeband
luftdicht abzudichten. Diese Abdichtungen verhindern die Luftzirkulation durch das
offenporige Akustiksystem (Verhinderung von partiellen Staubablagerungen in
der Endbeschichtung). Um die Luftdichtigkeit tiber die gesamte Lebensdauer der
Installation zu gewahrleisten, sollte ein Klebeband gewdhlt werden, welches eine
entsprechende Langzeit-Klebhaftigkeit gewahrleistet(z.B. Dampfsperre-Klebeband).

Alterungsprozess bei Luftdurchstrémungen

Bei undichten Anschliissen von abgehéngten Untergriinden zirkuliert die Luft durch
das offenporige Akustiksystem. Mitgefiihrter Staub wird in der Endbeschichtung
gefiltert und fihrt im Verlaufe der Nutzungsdauer zu starken partiellen Verfarbungen.

D_074
Nicht luftdurchlassig durch
Dampfsperrklebeband (rot)

D_074
Luftdurchldssig ohne
Dampfsperrklebeband
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5. Berechnung und Verhinderung des Taupunktes

Bei der Planung eines BASWA Cool Systems, welches an die Aussenhiille des
Gebdudes angrenzt, muss der Taupunkt durch einen Fachplaner vorgangig berechnet
und gepriift werden (z.B. an Dachgeschoss/Aussenwande/Balkon-, Terrassenun-
tersichten/Kaltrdume, etc.)

Befindet sich der Taupunkt innerhalb des BASWA Cool Systems, verfarbt sich die
Oberflache auf Grund entstehender Kondensation innert kiirzester Zeit unregelmassig
(Erhohte Staubanhaftung an der feuchten Beschichtungsoberflache).

IIIII-IIIIIIIIII-F'IIIIIII-IIIIIII 1S S e S R A 5 S R R R B RS R N R U SR SRR 2

Taupunktberechnung
B ; Taupunktverhinderung

g +30°C/85% @ wumerams §

BASWA Cool Classic 1/U U-value ALambda-value R (m?K/W)
Base/Fine/Top (W/m2K) (W/mK)

30 mm 0.68 1.47 0.044 0.68

40 mm 0.96 1.04 0.041 0.96

50 mm 1.25 0.80 0.040 1.25

70 mm 1.82 0.55 0.038 1.82
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BASWA Colors

Die Farbauswahl fiir die BASWA Akustikbeschichtungen ist anndhrend unbe-
schrankt. Die Beschichtungsmassen lassen sich nach Wunsch in fast allen Farben
einfarben. Nach Zustellung einer Farbreferenz, wird ein Farbmuster durch BASWA
erstellt. Dieses muss vom Architekten oder Bauherrn bestatigt werden.

Um farbige Flachen zu erzielen, werden die BASWA Akustikbeschichtungen im
Werk auf Bestellung eingefarbt. Die Farbrezepturen werden im Labor der BASWA
acoustic AG fiur jede neue Farbe einzeln ermittelt; bedingt durch die speziellen
Eigenschaften der porésen Oberflichen wird jede Farbrezeptur von Auge mit dem
urspriinglichen Muster abgeglichen.

Die Pigmentzubereitungen werden ohne weitere Zugabe von Zuschlagstoffen
in die Beschichtungsmassen eingemischt. Die eingefarbten Produkte werden
anschliessend auf der Oberflache appliziert.

Weiterhin werden auch auf Bestellung alle gewiinschten Farben nach Referenzen
gangiger Farbkarten oder nach physischen Mustern angemischt.

Die Produkte werden aus natlrlichem Marmorsand hergestellt. Unbehandelte
Naturprodukte unterliegen grundsatzlich minimalen Farbschwankungen und kén-
nen den Grundton der Farbe leicht beeinflussen. Das Standardweiss der BASWA
Akustikbeschichtungen Base/Fine/Top entspricht anndhernd NCS S 0500-N.

Durch die Porositdt der Oberflache kdnnen fertig gestellte BASWA Oberflachen
je nach Lichteinfall sehr unterschiedlich wirken. Ahnlich wie bei anderen minera-
lischen Systemen, kann bei eingefdrbten Oberflachen eine leichte Wolkenbildung
nicht restlos ausgeschlossen werden.
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Lichtreflexion der BASWA Beschichtungen

Die Lichtreflexion an Oberflachen in Raumlichkeiten sollte méglichst hoch sein,
denn schlechte Lichtverhdltnisse kdnnen Midigkeit, Kopfschmerzen, eine Ver-
schlechterung der Sehkraft, sowie eine merklich eingeschrankte Produktivitat am
Arbeitsplatz zur Folge haben.

Die BASWA Akustikbeschichtungen mit weisser Oberflaiche weisen eine optimale
Lichtreflexion zwischen 75-79% auf. Diese ermoglicht eine hohe Lichtdiffusion und
somit auch eine gleichmaéssige Lichtverteilung, welche das Wohlbefinden erheblich
steigern kann. Ebenso wird kiinstliches und nattrliches Licht effizient genutzt und
kann ebenso zur Energieeinsparung beitragen.

Die folgenden Werte beziehen sich auf durchgefiihrte Messungen in Anlehnung an
DIN EN ISO 11664-4 nach CIELAB-System.

Beschichtung Lichtreflexion Weissgrad (CIE-Y-Wert)
BASWA Base 0.75 89.61
BASWA Fine 0.77 90.28
BASWA Top 0.79 91.30
BASWA Fresh 0.76 89.66
BASWA Casual 0.76 89.85
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Oberflachenstrukturen und -Effekte

BASWA Textures

Die gegldttete Ausfiihrung der BASWA Cool Akustiksysteme unterstiitzt mit ihrer
feinen glatten Oberflaichentextur das Design der modernen, zeitlosen Architektur.
Mit speziellen Verarbeitungstechniken kdnnen diverse Putzstrukturen imitiert
werden, welche oft bei der akustischen Renovation von historischen Gebduden
Anwendung finden.

« Spritzapplikation

« Pinsel Texturierung

« Traufel Modellierung

Glitzereffekte mit BASWA Shine

Die Oberflaichenveredelung BASWA Shine verleiht der Oberfladche einen Glitz-
ereffekt, ohne die akustische Leistungsfahigkeit wesentlich zu beeintrachtigen.
Die Glimmer-Dispersion BASWA Shine dient dem nachtraglichen Veredeln von
BASWA Akustikoberflachen. Sie muss unter Einbezug des Beleuchtungskonzept
direkt angestrahlt werden, damit sich der Glitzereffekt einstellt.

Auf Anfrage entwickelt die BASWA acoustic AG in Zusammenarbeit mit Kunden

spezielle Oberflacheneffekte.
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Schutz, Reinigung, Unterhalt und Sanierung
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Allgemein

Die BASWA Cool Systeme basieren auf der Grundlage von micropordsen Oberflachen,
welche die Schallenergie absorbieren. Die Porengrdsse und die Porenanzahl bestim-
men massgeblich die Absorptionseigenschaften der verschiedenen Akustiksysteme.
Um die Porositdt der Oberflache und damit die Wirksamkeit der Schallabsorption
zu erhalten, diirfen BASWA Cool Oberflachen auf keinen Fall gestrichen werden.

Alterung von BASWA Cool Systemen

Die offenporigen BASWA Cool Oberflaichen wirken wegen ihrer Durchlassigkeit bei
Luftdruckveranderungen wie ein Filter. Uber die Jahre kann sich daher Feinstaub in
den Poren festsetzen, was zu einer dezenten Vergrauung der Oberflachen fihren
kann. Unter normalen Bedingungen ist diese Vergrauung sehr gering, homogen
und kaum erkennbar. Auf die akustische Leistungsfahigkeit des Systems hat die
Alterung keinen Einfluss.

Da die BASWA Cool Systeme ausschliesslich auf luftdichte, geschlossene Unter-
grunde installiert werden, ist eine Luftstromung durch das System ausgeschlossen.
Somit finden eine Alterung bzw. Vergrauung daher sehr homogen und langsam statt.

Ferner ist zu beachten:

+ Versuchen Sie nicht, mit Wasser oder Nicht-BASWA-Reinigungsmitteln zu reinigen!

« Generell die Oberflache nur mit sauberen Handen beriihren oder saubere Hand-
schuhe tragen.

« Bei Anschlussarbeiten BASWA Oberflachen immer mit Abdeckband schiitzen.

« Oberflachliche, partielle Verschmutzungen (Staub, Fingerabdriicke etc.) nicht
verreiben, da ansonsten der Schmutz tiefer in die Poren eindringt.

«  BASWA Akustikdecken nicht streichen!
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Oberflachenschutz

BASWA Protect ist ein speziell entwickeltes Premium-Impragniersystem, um eine
Tiefenhydrophobierung mit optimalem Schutz fir BASWA Oberflachen zu erzielen.
Dabei wird die akustische Leistungsfahigkeit der behandelten Oberflache nicht beein-
trachtigt. Das tiefe Eindringen von BASWA Protect in das Akustiksystem bewirkt eine
wesentlich geringere Schmutz- und Wasseraufnahme. Diese verhindert das sofortige
Eindringen von Flissigkeiten und vermindert somit das Aufnahmevermdgen von
Verschmutzungen flissiger Art und von Schmutzpartikeln, die sich mit Flissigkeiten
verbunden haben. Des Weiteren kann die Impragnierung das Reinigen von BASWA
Oberflachen, sowie die Langlebigkeit der BASWA Oberflachen positiv beeinflussen.

Reinigung

An der Oberflache anhaftender trockener Schmutz oder Staub kann mit einem Klebe-
band oder einer feinen Biirste (an einer Saugvorrichtung befestigt), entfernt werden.
Partielle organische Verschmutzungen (Getrdnkeflecken, Fett, Nikotin etc.) lassen
sich mit BASWA Blond (Bleichmittel) oder BASWA Clean (speziellem Enzymreini-
ger) entfernen. Eine vorgangige Behandlung der Oberflaichen mit BASWA Protect
erleichtert die Reinigung und Unterhaltsarbeiten.

BASWA Fresh

Die mineralische Dispersion BASWA Fresh dient der farbbedingten Renovation von
alters- sowie nutzungsbedingten Verfarbungen von BASWA Oberflachen. BASWA
Fresh ist Teil des BASWA Unterhalt und -Sanierungskonzept und ist daher mit anderen
Anwendungen wie z.B. Reinigung mit BASWA Clean kombinierbar. Die Behandlung
von Oberfldchen mit BASWA Fresh ersetzt jedoch keine vollwertige Sanierung,
kann aber die Lebensdauer einer BASWA Oberflache wesentlich verlangern. Die
fachgerechte Anwendung frischt altersbedingte Verfarbungen sowie ausgeblichene
BASWA Oberflachen auf und gibt ihnen ihre neuwertige Erscheinung zuriick. Die
akustische Leistungsfahigkeit wird nahezu nicht beeintrachtigt. BASWA Fresh ist
nicht zur Umfarbung von bestehenden BASWA Akustik Oberflachen geeignet.

BASWA Protect (rechts)

i

BASWA Clean

BASWA Fresh
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Achtung! Bei eingefarbten BASWA Akustikoberflachen, welche mit BASWA Fresh
behandeltwerden, sindfarbliche Unterschiede im Verhéltnis zur Ursprungsfarbe nicht
auszuschliessen. BASWA Fresh darf nur von speziell ausgebildeten Unternehmen
(zertifizierte BASWA Partner) eingesetzt werden.

BASWA Fresh kann im anndhernd urspriinglichen Farbton der bestehenden Ober-
flache geliefert werden.

BASWA Casual

BASWACasualistein Akustikspritzputz, welcher zur Sanierung von bestehenden
BASWA Akustikoberflachen verwendet wird.

Im Sanierungsfall wird BASWA Casual auf das bestehende Akustiksystem in einem
bis zwei Arbeitsgdngen aufgebracht. Dadurch entsteht eine leicht texturierte,
homogene fugenlose Oberflache.

Verschmutzte sowie schadhafte Stellen oder Flachen sind vorab mit geeigneten
Mitteln (z.B. BASWA Clean) zu reinigen, sowie partiell zu reparieren.

Im Rahmen einer Gesamterneuerung konnen die BASWA Akustikputze mit Hilfe von
Schleifgeraten entfernt werden und im Anschluss wieder neu auftragen werden.
Je nach BASWA System ist es auch mdglich, zusatzlich eine neue Endbeschichtung
aufzutragen. In diesem Fall ist jedoch eine leichte Beeintrachtigung der Absorpti-
onsfahigkeit zu beachten.

BASWA Unterhalt- und Sanierungskonzept

BASWA Cool Systeme sollten nur von speziell ausgebildeten Unternehmen saniert
werden.

Das spezialisierte Unternehmen untersucht den Sanierungsfall und entscheidet,
welche Massnahmen in welcher Kombination und in welcher Reihenfolge ausgefiihrt
werden. Je nach Verschmutzung, Grosse der Decke und dem zur Verfligung ste-
hende Zeitfenster, sind fiir eine erfolgreiche Sanierung verschiedene Massnahmen

zu kombinieren.

Jede Sanierung ist ein Einzelfall und ein eigenes Projekt!
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BASWA Casual
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Gangige Konstruktionsdetails

Fur die Planung diverser Konstruktionsdetails wie Fldachenanschliisse, Kantenausbildungen, Trenn- und
Dehnfugen sowie diverse Installationen stehen ihnen eine Vielzahl von schematischen Detailzeichnungen

auf unserer Website zur Verfligung.

Die folgenden Seiten umschreiben die wichtigsten Punkte der gdngigsten Detailldsungen nach

Themengliederung.
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Flachenanschliisse an vertikale Bauelemente

Wandanschluss mit Trennstreifen

Um einer unkontrollierten Rissbildung vorzubeugen, sind die Akustikputze samtlicher
BASWA Akustiksysteme mit einem Deckentrennstreifen zu angrenzenden Flachen
und/oder Baukdrpern (wie z.B. Sdulen, Wandanschliisse, Fenster- oder Tirrahmen

aus Metall oder Holz und Sonstige) abzugrenzen.

Je nach optischer oder bauphysikalischer Anforderung, kann dies durch ein Decken-

trennpapier oder 3 mm dicken PE-Schaum Trennstreifen ausgefiihrt werden.
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Wandanschluss mit Trennschnitt

Bei Anschlissen an Trockenbau- oder Holzwdnden ist auch die Ausfiihrung eines
2 bis 3mm breiter Trennschnitts moglich. Dies ist bedingt durch die hoheren
mechanischen Schwingungen bzw. Ausdehnungskoeffizienten in Funktion der
Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

Wandanschluss mit Schattenfuge

Es lassen sich auch individuelle Schattenfugen geméss nebenstehender Zeichnung
ausbilden. Diese Anwendung vereinfacht z. B. die farbliche Umgestaltung von Wan-
den in Museenoderbildeteinen Schutz gegeniiber mechanischen Beschadigungen.

D_006

D_018
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Kantenausbildungen

Kantenschutzprofile

Fir Kantenausbildung kénnen BASWA L-Winkel Profile aus PVC oder pulverlackier-
tem Aluminium verwendet werden. (Empfehlung BASWA Art. Nr. a271 und a348)

Die L-Winkel sind auf die bendtigte Systemstarken (30, 40, 50, 70 mm) auszurich-
ten. Diese Anwendung bildet einen Schutz gegen mechanische Beschadigungen.
Bei Oberflachen welche Warmestrahlung ausgesetzt sind, besteht die Gefahr von
Rissbildungen zwischen Profil und Akustikputz. (Ausdehnungskoeffizient Alumi-
nium, PVC beachten!)

D_025
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Spotlights, Leuchten, Stromschienen,

Hangeleuchten, etc.

Offnungen fiir Installationen wie z.B. Einbauleuchten, Uberwachungskameras,
Bewegungs- und Feuermelder, Lautsprecherboxen, etc., kdnnen im Anschluss
an die Endbeschichtung mit einem Kronenbohrer sorgfaltig ausgefiihrt werden.
Samtliche Plattenstirnseiten der Durchdringungen (vertikale Mineralwollstirne)
sind durch Abspachteln eines ca. 2 mm dicken Gipsspachtelauftrages und/oder
durch Abkleben mit Aluminiumklebeband luftdicht zu schliessen. Dadurch wird
eine partielle Verschmutzung durch Luftstrémung verhindert.

Einbauleuchten
Je nach Wahl des Leuchtentyps, kann der Leuchtkdrper direkt auf die Unterkon-
struktion oder mittels Lichtvouten in der abgehdngten Decke befestigt werden.

Die abgebildete Variante zeigt Leuchtbander ohne sichtbare Lampeneinfassung.

Wichtig: Je nach Hitzeentwicklung und Ausdehnung des jeweiligen Materials der

Leuchte, kann es zu Rissbildungen in der angrenzenden Beschichtung kommen.

D_061
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Einbauringe

Um Beschadigungen an der Kante wahrend des Einbaus oder Unterhaltsarbeiten
von Einbauelementen zu verhindern, sollten die Abdeckringe mindestens 1 cm breit
sein. Bei Einbauelementen mit schmalen Abdeckringen kann stattdessen vorgangig
im Durchdringungsbereich der Unterkonstruktion eine Metallhilse (vorgefertigter
Metallring) im Durchmesser des benétigten Deckenausschnittes angebracht werden.

N N hve N N N v e
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BASWA Instellationsplattform (BASWA IP)

Die BASWA IP dient zur partiellen Installation von Einbauelementen mit Spreizfe-
dern, welche zur Befestigung geringe Konstruktionsdicken benétigen. Die druckfeste
Beschaffenheit der IP verhindert ein Ausbrechen der Kante des Deckenausschnittes
und vermindert das Anbringen breiter Abdeckringe.

Die BASWA IP basiert auf einer druckfesten, offenporigen Platten. Die Installati-
onsplattform ist auf die jeweilige Dicke der BASWA Phon Akustikplatte kalibriert
sowie mit oder ohne Offnungsausschnitt lieferbar.

D_072
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BASWA IP Standard

200 mm x 200 mm fir d < 140 mm
300 mm x 300 mm fiir 90 mm < d > 220 mm
Weitere Dimensionen sind auf Anfrage erhaltlich.

Sie werden auf den jeweiligen Untergrund verklebt, nach Bedarf mechanisch
verschraubt sowie umlaufend luftdicht abgeklebt. Anschliessend werden die
Akustikplatten satt an die Installationsplattform angeschlossen, die Fugen und

Schraublécher mit BASWA Fill ausgefugt und Niveausgleich geschliffen.
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Servicedffnungen

Die BASWA Revisionsoffnungsklappen sind individuell hohenverstellbar sowie
bereits RAL9010 PUR-beschichtet. Ein speziell atmungsaktives Akustik-Inlay im
Turrahmen verhindert das unterschiedliche Altern der Oberflachen. Wichtig ist das
vorgangig luftdichte Abkleben des seitlichen Anschlusses zwischen Aussenrahmen
und Untergrund. Dadurch wird eine Luftdurchstrémung durch das angrenzende

Akustiksystem verhindert.

=—
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Rechtlicher Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschldge fiir Verarbeitung und
Verwendung unserer Produkte, beruhenaufunseren Kenntnissenund Erfahrun-
gen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und
angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergriinden und abwei-
chenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewdhrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhéltnis auch immer, weder aus diesen
Hinweisen, noch aus einer miindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Hierbei hat der
Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemassen
und erfolgversprechenden Beurteilung durch BASWA erforderlich sind, rechtzeitig
und vollstandig an BASWA Ubermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf
ihre Eignung fir den vorgesehenen Anwendungszweck zu priifen. Anderungender
Produktspezifikationenbleibenvorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.
Im Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt
jeweils das aktuellste Produktdatenblatt, welches bei uns angefordert werden kann.

Planungsunterlagen BASWA Cool.
Die aktuellste giiltige Version ist online auf unserer Website www.baswa.com
vorzufinden.

BASWA acoustic AG +41 (0)41 914 02 22 www.baswa.com
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